
Zustandsgrenzen   nach DIN 18 122

Plastizitätsdiagramm
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Wassergehalt w =  15.2 %

Fließgrenze wL =  27.5 %

Ausrollgrenze wP =  14.9 %

Plastizitätszahl IP =  12.6 %

Konsistenzzahl IC =  0.98 
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Anlage:  6

Bearbeiter:  Ke. Datum:  01.09.08

Auftraggeber:  NLStBV Verden
Entnahmestelle:  BS 64 
Tiefe:  0.4m - 3.0m
Bodenart:  U,
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Art der Entnahme:  gestört
Probe entnommen am:  28.08.08
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